
Bionische High-Tech-Materialien für optische Anwendungen 

(BionOptik I)
Kai Mayer1, Martin Reimer2, Prof. Dr. Cordt Zollfrank2 und Prof. Dr. Thomas Scheibel1

1Universität Bayreuth, 2Technische Universität München

Seidenprotein Nanocellulose                                                       Lichtwellenleiter

 Herstellung von polymeroptischen Fasern auf Basis von Cellulose & Spinnenseide mit Cellulose Partikeln 

als optischem Leiter und Spinnenseide als Hüllfaser.

Modifikation mit einer Cellulose-bindenden 

Domäne (CeBD)

CeBD anhand eines Bionischen Vorbilds identifiziert 

zum genetischen Modifizieren von Spinnenseide 

(eADF4(C16)) verwendet.
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